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SO4 600ppb以下

Cl 100ppm以下
PO4 50ppm以下

含量　O体 72.0％以上
O+P体 85.0％以上

強熱残分 0.5％以下
色度（APHA） 300以下

Ti 300ppb以下
Zn 300ppb以下

1ppｍ以下
Sn 300ppb以下
Sr 300ppb以下

Ni 300ppb以下
Pb 300ppb以下
Si

Mo 300ppb以下
Na 300ppb以下

Mg 300ppb以下
Mn 300ppb以下

K 300ppb以下
Li 300ppb以下

Ga 300ppb以下
Ge 300ppb以下

Cu 300ppb以下
Fe 300ppb以下

Co 300ppb以下
Cr 300ppb以下

Ca 300ppb以下
Cd 300ppb以下

B 300ppb以下
Ba 300ppb以下

As 300ppb以下
Au 300ppb以下

Ag 300ppb以下
Al 300ppb以下

試　験　方　法
外観 微褐色粉末～粒状　1cm以上の塊がないこと
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